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synth s

chemical innovations

Spotka SYNTHOS S.A. wyrosta z Firmy Chemicznej Dwory S.A.

i Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS (wprowadzona

w 2007 r) stanowi pofgczenie dwodch wyrazéw greckiego

pochodzenia - synthesis (faczenie) i orthos (prawidtowy). Nazwa
odzwierciedla misje Spotki ktorg jest produkcja i dostarczanie
produktow chemicznych stuzacych do dalszego przetwarzania,
ktore przyczynig sie do rozwoju dziatalnosci klienta. Nazwa
nawiagzuje réwniez do natury dziatalnosci spotki w zakresie
syntezy chemicznej.

SYNTHOS S.A. zarzadza dwiema firmami produkcyjnymi: Synthos
Dwory Sp. z 0.0 z siedzibg w O$wiecimiu i Synthos Kralupy a.s.
z siedziba w Kralupach (Czechy).

PL  syntHos CZ

KRALUPY

DWORY

Dziatalnos¢ SYNTHOS S.A. koncentruje sie
na trzech gtéwnych grupach produktéw:
kauczuki syntetyczne i lateksy, tworzywa
styrenowe, a takze dyspersje akrylowe i winylowe.
SYNTHOS S.A. jest jedynym polskim producentem
kauczuku syntetycznego i polistyrenu, a takze
najwiekszym producentem emulsyjnego kauczuku
butadienowo-styrenowego (e-SBR) w Europie.

Dynamiczny rozwdj spétki w ostatnich latach sprawit, ze stata
sie ona przedsiebiorstwem konkurencyjnym i przyjaznym dla
srodowiska, wprowadzajagcym na rynek nowoczesne produkty
wysokiej jakosci.

SYNTHOS przyktada duzg wage do jakosci i efektywnej
obstugi klienta, a takze do innowacyjnego  charakteru
produktéw. Stosowanie ekologicznych technologii to jeden
7z naszych priorytetow. Nasze wysitki zostaty poparte
wdrozeniem  certyfikowanego Zintegrowanego  Systemu
Zarzadzania Jakoscig,  Srodowiskiem, Bezpieczenstwem
i Higieng Pracy.

8 o

SYNTHOS XPS PRIME
jest nowoczesnym
produktem izolacyjnym
stworzonym z mysla

o ekologii. Jego nowoczesna
formuta stanowi rozwiniecie,
docenianej przez klientow
w wielu krajach, biatej ptyty
SYNTHOS XPS.

Nowy XPS PRIME wyznacza
kolejne standardy na rynku, dzieki
zwiekszonej termoizolacyjnosci oraz
dbatosci o srodowisko naturalne.
Charakterystyczny srebrny kolor XPS
PRIME jest elementem zastosowanej
technologii, dzieki ktérej produkt posiada
lepsze parametry techniczne.

GREEN LAMBDA

GREEN jest produktem ekologicznym - do jego produkgji nie
stosujemy szkodliwych fluoropochodnych w tym freonow,
aproces spieniania ptyt oparty jest na bazie dwutlenku wegla.

LAMBDA charakteryzuje wysoki poziom izolacji termicznej
oferowanej przez SYNTHOS XPS PRIME. Obnizona wartosc¢
A pozwala zmniejszy¢ straty energetyczne oraz wydatki
na eksploatacje budynkéw. Ptyty XPS PRIME nadajg sie
do petnego ponownego recyclingu.

Tworzac nowy PRIME przyjelismy dwa

podstawowe zatozenia: wdrozy¢ produkt

charakteryzujacy sie podwyzszong

termoizolacyjnoscig oraz zachowac

szczegolng dbatos¢ o srodowisko

naturalne w trakcie catego procesu

produkcji i uzytkowania. Dlatego

tez, SYNTHOS XPS PRIME posiada

symbol GREEN LAMBDA, ktory

jest wyrazem dazenia SYNTHOS

do oferowania innowacyjnych

rozwigzan utatwiajacych zycie

a zarazem bez negatywnego

wptywu na s$rodowisko
naturalne.

| 'S
cwarantuEmy €

doskonaty wspoétczynnik
izolacyjnosci termicznej

odpornos¢
na dziatanie wilgoci

wytrzymatosciowe

fatwy montaz

. znakomite parametry




FIZYKA BUDOWLI

Straty cieplne sg spowodowane przeptywem ciepta
z wewnetrznego, ogrzewanego pomieszczenia
budynku przez przegrode budowlana do $Srodowiska
zewnetrznego, jakim moze by¢ powietrze
zewnetrzne lub grunt. Parametrem okreslajgcym
izolacyjnos¢ cieplng konstrukcji budowlanej jest
tzw. wspotczynnik przenikania ciepta ,U" [W/m?2K].
W Polsce maksymalne dopuszczalne wartosci
wspotczynnika U, w zaleznosci od rodzaju przegrody
budowlanej, okresla obecnie ,Rozporzadzenie
Ministra  Infrastruktury w  sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,
gdzie w Zafgczniku nr 2 podane sg wartosci
wspotczynnika U dla poszczegdlnych przegréd
i temperatur wewnetrznych. Przyktadowe wartosci
U, dla temperatury wewnetrznej, t > 16°C wg
obowigzujacych obecnie przepiséw podane s3
w ponizszej tabeli:

Wspotczynnik przenikania
ciepta U [W/m2K]

Rodzaj przegrody

(max)
Sciany zewnetrzne (stykajace

sie z powietrzem zewnetrznym, 0,30
niezaleznie od rodzaju $ciany)

Dachy, stropodachy i stropy pod
nieogrzewanymi poddaszami lub 0,25
nad przejazdami

Stropy nad nieogrzewanymi

kondygnacjami podziemnymi

i zamknietymi przestrzeniami 045
podpodfogowymi, posadzki na

gruncie

Powyzsze wartosci U~ dotycza budynkdw
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej.

Podane w tabeli wartosci U~ nie uwzgledniaja
wptywu np. mostkéw cieplnych, wystepujacych

w okolicy okien zewnetrznych, drzwi czy progow
balkonowych. Dlatego, aby prawidtowo i efektywnie
zaprojektowac grubosc¢ izolacji cieplnej, nalezy
przyja¢ wartosci U mniejsze od wymaganych
przepisami.

Aby obliczy¢ wartos¢ U nalezy uprzednio
wyznaczy¢ wartosci oporow cieplnych R [m?#K/W]
dla poszczegolnych warstw w przegrodzie. Wartos¢
deklarowana R, dla produktéw z polistyrenu
ekstrudowanego Syntos XPS zawsze jest podawana
na etykiecie produktu. Rézni sie ona w zaleznosci od
grubosci wyrobu i deklarowanego wspoétczynnika
przewodzenia ciepta A,

R, =d/A,
gdzie:
d - grubos¢ produktu wm
A, - deklarowany wspotczynnik przewodzenia
ciepta W/m-K

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6 listopada 2008 roku, zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,  stropodachy w  ogrzewanych
budynkach powinny miec¢ izolacje cieplng na
tyle grubg, aby wspotczynnik przenikania ciepta
konstrukcji dachowej U byt nie wiekszy niz 0,25
W/m?K.

Im wartos¢ opornosci cieplnej R jest wieksza, tym
dany produkt ma lepsze wtasciwosci izolacyjne.
Znajac wartosci oporow cieplnych poszczegolnych
warstw konstrukcyjnych sciany czy podtogi mozemy
obliczy¢ catkowity opdr cieplny R
R,=R.+R +R, +......... +R

gdzie:

R, - opor przejmowania ciepta od wewngtrz

(m*K/W), dla stropodachéw R, przyjmuje
sie 0,10 m*K/W

.

00000000000 ¢ -

0000000000 - - -
......

................

R,, R,...- opory cieplne poszczegdlinych warstw
konstrukcyjnych (beton, polistyren ekstrudowany
itp.)

R_ - opdr przejmowania ciepta od zewnatrz

stsreopodachévv R, przyjmuje si¢ 0,04 m*K/W
Znajac opdr cieplny R, mozemy fatwo obliczyc¢
wspotczynnik przenikania ciepfa U:

U = 1/R, (W/m?K)

Znajomos¢  wspodtczynnikdw  przenikania  ciepta
U poszczegolnych przegréd budowlanych jest
niezbedna do dalszych obliczern energetycznych,
dotyczacych strat cieplnych przez konstrukcje
scienne czy podtogowe budynku. S3 one jednym
z elementow obliczeniowych potrzebnych do
okreslenia efektywnosci energetycznej budynku.
Opréocz  zagadnien  termicznych  dotyczacych
stropodachow, rownie duza role odgrywaja
powigzane z termika zagadnienia przeptywu pary
wodnej.

Dachy o odwréconym ukfadzie warstw znacznie
zmniejszajag  mozliwos¢ powstania  kondensadji
pary wodnej, dzieki zapewnieniu hydroizolagji
temperatury powyzej punktu rosy. Umieszczenie
warstwy hydroizolacji pod warstwa termoizolacji
w postaci ptyt Synthos XPS sprawia, ze hydroizolacja
petni réwniez funkcje bariery paroszczelnej.
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PLASKIE - PODZIAL

Stropoodach  ptaski  (potocznie  zwanym
dachem pfaskim) jest jedng z najczesciej
projektowanych  konstrukcji  stropodachui.
Izolacja stropodachoéw  ptaskich  (dachow)
to bardzo wazny element budowli, jednak
nie zawsze prosty w wykonaniu. Prawidtowo
wykonane stropodachy powinny chronic¢
pomieszczenie przed:

opadami atmosferycznymi,

utratg ciepta,

powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
obcigzenia $niegu i wiatry,

zbytnim nagrzaniem przez promienie
stoneczne,

uszkodzeniami mechanicznymi
wynikajacymi z eksploatacji (konserwacje,
naprawy).

Stropodachy dzielg sie na:

e OCIEPLANE

Stosuje sie w budynkach mieszkalnych,
biurowcach,  budynkach  gospodarczych,
magazynach, jak rowniez innych budynkach,
w ktorychistnieje koniecznosc¢ utrzymania statej
temperatury powietrza (zarowno dodatniej jak
i uiemnej).

NIEOCIEPLANE

Sktadajg  sie  z  konstrukcji  nosnej
. ...........J.pokrycia zabezpieczajagcego przed opadami

.............. atmosferycznymi,  Stosuje  sie  je  zwykle

NIEWENTYLOWANE PELNE

[ WENTYLOWANE ]

Stropodachy wentylowane to
konstrukcje bez poddasza, skfadajgce sie
7 warstwy: konstrukcyjnej, pustki powietrznej
i warstwy konstrukcyjnej, na ktérej uktada sie
pokrycie dachowe.

[ ODPOWIETRZANE ]

Stropodachy  odpowietrzane, Z zasto-
sowaniem izolacji  wentylowanej  pod
pokryciem papowym w warstwie ocieplajacej,
w ktorej wykonane sg waskie kanaliki (15 mm -
20 mm) umozliwiajace usuniecie pary wodnej,
przez co zapobiegajg powstawaniu pecherzy
pod papa i zawilgoceniu termoizoladji.

.....
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0000000000 @@ c oo 0
00000000000 ¢ 00000

Stropodachy o tradycyjnym uktadzie warstw

Stropodach ptaski niewentylowany o tradycyjnym ukfadzie
warstw sktada sie z przylegajacych do siebie trzech warstw:
nosnej, izolacyjnej i pokrycia dachowego. Warstwa izolacji
termicznej lezy bezposrednio pod szczelng, powtokowg
hydroizolacjgdachowa(membranadachowalubbitumiczna).
Nie wystepuje szczelina wentylacyjna miedzy izolacja
a pokryciem dachowym.

Stropodachy o odwréconym uktadzie warstw

W stropodachu pfaskim o odwréconym uktadzie warstw
ptyty izolacyjne potozone s3 na szczelnej membranie
dachowej lub hydroizolacji bitumicznej pokrywajace;
konstrukcje nosng dachu a na nich dopiero utozone s3
nastepne warstwy - gruntowe, zwirowe, lub betonowe,
bedace wykoriczeniem dachowym.

Dachy o odwréconym ukfadzie warstw z zastosowaniem
ptyt polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS PRIME
posiadaja wiele zalet, sposrdd ktorych najwazniejsze to:

zapobieganie nadmiernemu  rozgrzaniu  warstwy
hydroizolacji,

ochrona warstwy hydroizolacji przed dziataniem mrozy,

Szczelna membrana

dachowa
SYNTHOS XPS PRIME 30
7 /7
/7SS, )
// //// Y //// / //// Y ////
// / / / / / // / / // / / /
Strop zelbetowy

Stropodach o tradycyjnym uktadzie
warstw - schemat

ochrona hydroizolacji przed promieniami UV,

zmniejszenie  dobowej  amplitudy  temperatur,
powodujacych pekanie hydroizolacj,

eliminowanie  ryzyka  powstawania  uszkodzen
hydroizolacji od gradu, sity ssacej wiatru, prowadzenia
prac konserwacyjnych na dachu,

eliminowanie ryzyka kondensacji pary wodnej,

eliminowanie powstawania pecherzy na hydroizoladcji,
ktéra dziata jak warstwa paroszczelna,

umozliwianie montazu warstw praktycznie przy kazdej
pogodzie.

Stropodach o odwréconym uktadzie

warstw - schemat -
Zwir

Zastosowanie stropodachu o odwréconym

ukladzie warstw z wykorzystaniem Synthos XPS PRIME:

+ zapewnia wykorzystanie powierzchni jako:
- dach zwirowy,
- dach zielony,
- parking dachowy,
- taras;

.....................

. Ve . . . . Ve /
+ zapewnia wiasciwy mikroklimat wewnatrz pomieszczen, // 77 //// 77 //// 0 //// 7/
« redukuje ilo$¢ wody odprowadzanej do kanalizacji, Szczelnaimemblai e ecERe
SYNTHOS XPS PRIME 30
+ redukuje poziom hatasu, Strop zelbetowy

« . .zwieksza odpornosc ogniowa stropodachu - klasyfikacja
‘NRO dla stropodachu o odwréconym uktadzie warstw

Geowtoknina
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UKLADZIE

O ODWROCONYM

WARSTW

Rozwigzanie stropodachu o odwroconym uktadzie warstw opiera sie na uktadzie wielowarstwowym,

ktérego podstawa jest pie¢ zasadniczych elementow:

Strop zelbetowy Hydrolizacja

Termoizolacja drenujaca-

w
arstwa Warstwa

wykonczeniowa
balastowa y

Hydrolizacja

Kluczowg sprawa na powierzchni stropodachu
jest  hydroizolacja, wykonywana  najczesciej
z nastepujgcych materiatow:

bitumiczne pokrycia dachowe modyfikowane
polimerami na osnowie z poliestry,

folie PCV,
membrany EPDM,
membrany TPO,
masy asfaltowe,

inne - dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Firmy produkujace papy termozgrzewalne czy
folie hydroizolacyjne przedstawiajag warunki przy
jakich moga by¢ one stosowane na stropodachy
o odwroconym ukfadzie warstw. Stosowanie
warstwowych pokry¢ bitumicznych klejonych do
podtoza na catej powierzchni pozwala na bardzo
tatwe naprawy w razie uszkodzenia, gdyz zostaje
wyeliminowany wertykalny przeptyw wody pod
warstwg hydroizolacji.

Folie PCV charakteryzujg sie optymalnie ptaska
powierzchnia, wysokim potyskiem, odpornoscig na
dziatanie promieni UV i wiele srodkow chemicznych.

Folia EPDM jest wysokoplastycznym materiatem
w zakresie temperatur od-45°C do+ 150°Ci nie ulega
uszkodzeniu pod wptywem mikroorganizméw
i kwaséow humusowych oraz agresywnych
zwigzkéw chemicznych obecnych w powietrzu czy

.......
.......

Membrany TPO tgczg w sobie wiasciwosci folii PCV
i membran EPDM. Dostepne sg w innych kolorach
niz czarne.

Pomiedzy hydroizolacja i termoizolacja powinna
byc stosowana tkanina lub geowtdknina z widkien
szklanych lub polipropylenowych w  zaleznosci
od uzytej hydroizolacji. Jej zadaniem jest ochrona
termoizolacji przed szkodliwymiczynnikamipodtoza
0 charakterze chemicznym oraz wyréwnywanie
drobnych nieréwnosci podtoza.

Termoizolacja

Zastosowanie ptyt Synthos XPS PRIME sprawi, ze
termoizolacja bedzie odporna na:

obciagzenia mechaniczne,
cykle zamrazania,
absorpcje wody,

korozje biologiczna.

Dodatkowo zastosowanie Synthos XPS PRIME jako
warstwy termoizolacji gwarantuje niezmiennosc¢

i stabilnosc parametrow cieplnych,
wytrzymatosciowych i wymiarowych przez
dtugi czas uzytkowania stropodachu.

Plyty Synthos XPS PRIME muszg byc
uktadane scisle obok siebie tak,
aby  ograniczy¢  ewentualnos¢
powstawania mostkow
termicznych. Zaleca sie
ztego wzgledu stosowanie ptyt

z krawedzig: na zakfadke

(Synthos  :%¥PS  PRIME
30L/50L/70k}.: - - -

Warstwa drenujgca-balastowa

umozliwia staty i petny odbiér wody z warstwy
wegetacyjnej i kieruje jg do odptywdéw. Moze
gromadzi¢ wode w przypadku, gdy otwory
przelewowe znajduja sie powyzej hydroizoladji
tworzac w ten sposéb ptytki zbiornik i regulujac
zdolnosc¢ akumulacji wody. W zaleznosci od nosnosci
konstrukcji stosuje sie wiele réznych rozwigzan.
Najpopularniejszym i najtariszym jest stosowanie w
warstwie drenazowej zwiru rzecznego o granulacji
16/32 mm lub warstwy keramzytu. Przyjmuje sie
do projektowania, ze gestos¢ nasypowa keramzytu
wynosi ok. 400 kg/m?, a zwiru ok. 2000 kg/m?.
Zaleca sie stosowanie warstwy drenazowej na catej
powierzchni stropodachu, rowniez pod chodnikami
ptytowymi lub tarasami oraz pod nawierzchnie
jezdne. Przy bardzo duzych potaciach dachowych
wskazany jest podziat na poszczegdlne strefy
odwodnienia, np. przez zastosowanie klindw.

Warstwa ochronna - przektadkowa lub filtrujgca
oddziela  warstwe drenazowg od  warstwy
hydroizolacji lub tez od termoizolacji w zaleznosci
od przyjetego systemu rozwigzania dachu.
W wiekszodci przypadkéw jest to geowitdknina
z widkien szklanych lub  polipropylenowych
w zaleznosci od uzytej hydroizolacji.

Warstwa wykonczeniowa dziel
sie na:

« warstwe uzytkowa: plyta betonowa, kostka
betonowa na podbudowie piaskowej, ptyty
kamienne na kotkach dystansowych,

- warstwe wegetacyjna gleby.

Bardzo  interesujgcg  grupg  stropodachow
niewentylowanych o odwréconym ukfadzie warstw

:::s3,DACHY ZIELONE" System izolacji wodoszczelnej

musi sie charakteryzowac nastepujacymi cechami:

wodoodpornosc,

skuteczne zabezpieczenie przed przerastaniem
korzeniami roslin,

catkowita odpornos¢ na hydrolize, kwasy
humusowe,

petna odpornos¢ na srodki chemiczne i nawozy,

catkowita odpornos¢ biologiczna na plesnie,
grzyby.

Dla stropodachéw  zielonych rekomenduje sie
minimalny spadek 2%, dopuszcza sie jednak
pochylenie dochodzace nawet do 30%. Wykonuje
sie takze tzw. stropodachy bezspadkowe, zwtaszcza
gdy jest potrzebny podwyzszony zapas wody
spietrzonej na hydroizolacji  (maksymalnie 2/3
warstwy drenazowej).

Realizuje sie przez zamontowanie elementow
spietrzajgcych  zakladanych  nad  wpustami
dachowymi. Warstwa drenazowa - balastowa
dla stropodachéw zielonych. Grubos¢ warstwy
drenazowe] przyjmuje sie zaleznie od przyjetego
rodzaju zazielenienia i wynosi dla:

zazielenienia ekstensywnego - od 60mm do
90mm,

zazielenienia intensywnego - od 100mm do 300
mm w zaleznosci od opinii i sugestii architekta
zieleni.

Warstwe wegetacyjng zwykle tworzy humus
przemieszany  z  materiatami  pochodzenia
mineralnego. Warstwa wegetacyjna dla upraw
ekstensywnych powinna mie¢ grubos¢ od 100
mm do 150 mm, dla intensywnych niskich do 350
mm. Natomiast dla upraw intensywnych wysokich
stosuje sie grubos¢ warstwy od 350 mm do 2000
mm w zaleznosci od wysokosci roslinnosci.

....................
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH

Izolacja stropodachdw o odwrdéconym  ukfadzie
warstw, w ktérych izolacja termiczna znajduje sie
na warstwie uszczelniajacej, posiada szereg zalet,
zwilaszcza jesli chodzi o zapewnienie optymalnej
temperatury  pracy izolacji  przeciwwodnej,
zabezpieczenie  jej przed uszkodzeniami
i zwiekszenie trwatosci catosci stropodachu. Taka
konstrukcja stropodachu nadaje sie do pokrycia
zwirem lub warstwg zieleni, wykorzystania jako
parking lub ftaras. Ptyty Synthos XPS PRIME ze
wzgledu na szczegdlne wiasciwosci, takie jak:
wytrzymatos¢ na sciskanie, wysoka izolacyjnosc¢
termiczna, niska nasigkliwos¢, mrozoodpornosg,
sg odpowiednim materiatem do tego rodzaju
zastosowan.

Ptyty Synthos XPS PRIME mogg by¢ tez wykorzystane
do renowadji starych stropodachéw w technologii
plusdach, jako element nadbudowy nad juz
istniejacg konstrukcjg uszkodzonego stropodachul.

Ponizej przedstawiono szczegodty konstrukcyjne dla
uzytkowych stropodachéw odwréconych.

—— 2Zwir 16/32
— geowtdknina

SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70
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L— plyta zelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

Stropodach odwrécony wykornczenie zwirowe - schemat

Stropodach w systemie
odwroconym ze Zwirowg
warstwag balastowa

innego obcigzenia ruchem ludzi na stropodachu
niz zwigzanego z jego konserwacjg i urzadzen
znajdujacych sie na nim. Nie mozna zapominac
0 koniecznosci zaprojektowania przejs¢ dla ekip
technicznych, np. w postaci ptyt betonowych na
podkfadkach dystansowych. Przejscia te nalezy
wykona¢ do wszystkich elementéw wymagajacych
konserwacji, np. doswietla dachowe, wpusty,
urzadzenia central klimatyzacyjnych itp.

PARAMETRY SYNTHOS XPS PRIME 30
CIEPLNE grubos¢ w mm
STROPODACHU . .
ODWROCONEGO 80 (TR (G
Catkowity — N

opor ciepiny 255| |303| |348] 417

stropodachu,

R, m? K/W

Catkowity

wspotczynnik
przenikania ciepta 0,39] 10,33| 10,29 0,24

stropodachu,
UC W/mz2K —

W ponizszej tabeli przedstawiono  wartosci
catkowitego wspotczynnika przenikania ciepfa U
oraz catkowitej opornosci cieplnej R..

Do obliczen przyjeto:

R, =0,10 m’kK/W, R_ = 0,04 m2K/W
A, (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm;
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm Synthos XPS PRIME 30

Obramowaniemjoznaczono parametry niezgodne z wymaganiami

Rozporzadzenia ws. WT 2008.
Wytluszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.

Grubosc ptyty zelbetowej przyjeto 25 cm Warstwa zwiru - 50 mm
Zalecenia wykonawcze - kolejnos¢ wykonania

- Przygotowanie podtoza - wykonanie warstwy
spadkowej lub wyréwnujacej, oczyszczenie
podtoza z wystajacych elementow.

- Wykonanie hydroizolacji - zgodnie
z projektem, zaleceniami
producenta oraz sztukg
budowlana.

izolacyjnych

warstwie rozdzielajgcej z przesunigciem Y.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej -
bezposrednie utozenie geowtdkniny na ptytach
SynthosXPS z zaktadem 200 mm.

- Wykonanie warstwy balastowej-
wykoriczeniowej - zwir ptukany 16/32
0 grubosci warstwy min. 50 mm, dodatkowe
zabezpieczenie narozy i stref brzegowych
ptytami betonowymi chodnikowymi
uktadanymi na warstwie Zwiru.

Stropodach w systemie
odwroconym - stropodach

zielony

Dachy odwrécone ,zielone” projektowane sg
w zaleznosci od rodzaju roslinnosci, ktéra ma byc
zastosowana:

- Intensywna - krzewy, drzewa,
- Ekstensywna - trawa.

Dach zielony o uprawie ekstensywnej

Dzieki wykonaniu warstwy wegetacyjnej z uzyciem

keramzytu mozna zastosowac pofgczong warstwe
wegetacyjng i odwodnieniowa.

geowtéwknina
SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70

warstwa drenazowa

polimerowo - bitumiczna 2wir rzeczny ptukany

izolacja przeciwwodna

widknina filtrujaca

roélinnos¢ ekstensywna

warstwa wegetacyjna

plyta zelbetowa J

Stropodach zielony w uprawie ekstensywnej 6 + 9 cm - schemat

W tabeli przedstawiono wartosci catkowitego
wspotczynnika przenikania ciepta U_oraz catkowitej

PARAMETRY SYNTHOS XPS PRIME 30
CIEPLNE grubos¢ w mm
STROPODACHU

140
(100+40)

160

ODWROCONEGO 80 100 120 (100+60)

Catkowity AN N Y

opor cieplny 271| 320] |365| 4,34
stropodachu,

R, m? K/W

Catkowity

wspotczynnik
przenikania ciepta 0,37 031] |0,27 0,23

stropodachu,
Uc W/m2K — S

Do obliczen przyjeto:

R, =0,10 m’K/W, R = 0,04 m’K/W
A, (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm;
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm Synthos XPS PRIME 30

ObramowaniemJoznaczono parametry niezgodne z wymaganiami

Rozporzadzenia ws. WT 2008.

Wyttuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.
oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos.

Grubos¢ ptyty zelbetowej przyjeto 25 cm. Warstwa drenazowo -

zwirowa - 80 mm. Warstwa wegetacyjna - 120 mm

Zalecenia wykonawcze - kolejnos¢ wykonania

- Przygotowanie podtoza - wykonanie warstwy
spadkowej lub wyrdwnujacej, oczyszczenie
podtoza z wystajacych elementow.

- Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem,
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki
budowlanej.

- Wykonanie warstwy rozdzielajace).

- Wykonanie termoizolacji z ptyt Synthos XPS
PRIME - utozenie ptyt bezposrednio na warstwie
rozdzielajacej z przesunieciem V2.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej -
bezposrednie utozenie dyfuzyjnej geowtdkniny
na ptytach Synthos XPS PRIEM z zakfadem
20 cm.

- Wykonanie warstwy drenazowej - 60-90 mm
w postaci zwiru, keramzytu 30/40 mm lub
mat odwadniajgcych. Warstwa ta pomaga
w szybkim odprowadzeniu nadmiaru wody
deszczowej lub wody z systemu nawodnienia,
jednoczednie pozwala na fatwe przenikanie
wilgoci przez strukture materiatu.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej (filtracyjnej)
- geowtdknina o podwyzszonej odpornosci na
korozje biologiczna, zapobiega wyptukiwaniu
drobnych czastek organicznych mogacych
zahamowac odprowadzanie wody.

yaczenie p&:m na zakladke A RT.
s Inos¢ po}qczema

szczeln P :
ogranicza mozliwosc powsta

nia mostka termicznedo:

- Wykonanie warstwy
rozdzielajacej.

- Wykonanie warstwy
100-150 mm.

Najczesciej stosowany rodzaj o odwréconym ziemnej - grubosc¢

uktadzie warstw. Warstwe docigzajaca stanowi
warstwa zwiru ptukanego 16/32 mm o grubosci  °
min; 50 mm: Stropodachy z wykorzystaniem zwiru
stosuje sie-najczesciej wtedy, gdy-nie przewidujemy

Wykonanie termoizoladji
z plyt Synthos XPS PRIME -
utozenie:ptyt bezposrednio na

- Wykonanie warstwy roslinnej.

(X ) @ cec0ee .
ccc000 @@ccccoooe
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Dach zielony o uprawie intensywnej

geowtoknina

warstwa drenazowa
2zwir rzeczny ptukany

wiéknina filtrujaca
SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70

[— warstwa wegetacyjna

[ roslinnos¢

A

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

>4
=2

plyta zelbetowa J

Stropodach zielony w uprawie intensywnej 10 + 30 cm
i wiekszej - schemat

W ponizszej tabeli przedstawiono  wartosci

catkowitego wspdtczynnika przenikania ciepta U_

oraz catkowitej opornosci cieplnej R..

PARAMETRY SYNTHOS XPS PRIME 30

CIEPLNE grubos¢ w mm

STROPODACHU

, 140 160
ODWROCONEGO 80 120

(100+40) (100+60)

Catkowity N N

Sl 34| |362| 407 [476 533
stropodachu,

R m? K/'W

Catkowity
wspotczynnik
przenikania ciepta 032] 10,28 0,25

stropodachu,
UC W/m2K —

Do obliczen przyjeto:

R, =0,10 m’K/W, R_ = 0,04 m’K/W
A, (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm;
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm Synthos XPS PRIME 30

ObramowaniemJoznaczono parametry niezgodne z wymaganiami

Rozporzadzenia ws. WT 2008.
Wyttuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.

hoznaczono parametry rekomendowane przez Synthos.
Grubosc ptyty zelbetowej przyjeto 25 cm. Warstwa drenazowo -
zwirowa .- 200 mm.Warstwa wegetacyjna - 400 mm

Zalecenia wykonawcze - kolejnos¢ wykonania

- Przygotowanie podtoza - wykonanie warstwy
spadkowej lub wyréwnujacej, oczyszczenie
podtoza z wystajacych elementow.

- Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem,
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki
budowlanej.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej.

- Wykonanie termoizolacji z ptyt Synthos XPS
PRIME - utozenie ptyt bezposrednio na warstwie
rozdzielajacej z przesunieciem Y.

- Wykonanie warstwy rozdzielajace; -
bezposrednie utozenie dyfuzyjnej geowtdkniny
na ptytach Synthos XPS PRIME z zakfadem
20 cm.

- Wykonanie warstwy drenazowej - 100-300 mm

- w postaci zwiru, keramzytu 30/40 mm lub mat
odwadniajacych.

- Warstwa ta pomaga w szybkim odprowadzeniu
nadmiaru wody deszczowej lub wody z systemu
nawodnienia, jednoczesnie pozwala na fatwe
przenikanie wilgoci przez strukture materiatu.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej (filtracyjnej)
- geowtdknina o podwyzszonej odpornosci na
korozje biologiczng, zapobiega wyptukiwaniu
drobnych czastek organicznych mogacych
zahamowac odprowadzanie wody.

- Wykonanie warstwy ziemnej - grubos¢
powyzej 350 mm.

- Wykonanie warstwy roslinnej.

Taras

Jedngzwielumozliwosciwykorzystaniastropodachu
w systemie odwroconym jest zagospodarowanie
go jako powierzchni rekreacyjnych - tarasow. Jest
to coraz popularniejsze rozwigzanie w centrach
wielkich  miast  umozliwiajace  uzytkownikom
relaks i odpoczynek, natomiast developerom
i wykonawcom gwarantuje uzyskanie dodatkowej
powierzchni uzytkowej.

Taras dachowy z wykorzystaniem ptyt
chodnikowych na podsypce zwirowej

W ponizszej tabeli przedstawiono wartosci
catkowitego wspotczynnika przenikania ciepta U,
oraz catkowitej opornosci cieplnej R,

PARAMETRY SYNTHOS XPS PRIME 30

CIEPLNE grubos¢ w mm

STROPODACHU

= 140 160
ODWROCONEGO 80

(100+40) (100+60)

Ca%koww’ty N N Y

OpSiaclepliy 261] [309] [354] 4,23 4,80
stropodachu,

R, m? K/W

Catkowity
wspotczynnik
przenikania ciepta 0,38] 10,321 10,28 0,24

stropodachu,
UCV\//mZK — S

Do obliczen przyjeto:

R, =0,10 m’K/W, R_ = 0,04 m’K/W
A, (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm;
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm Synthos XPS PRIME 30

ObramowaniemJoznaczono parametry niezgodne z wymaganiami

Rozporzadzenia ws. WT 2008.

Wyttuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.

Szarg kelumnaloznaczono parametry rekomendowane przez Synthos.
Grubos¢ ptyty zelbetowej przyjeto 25 cm. Warstwa zwirowa - 60 mm.

Ptyta chodnikowa - 50 mm

Zalecenia wykonawcze - kolejnos¢ wykonania

- Przygotowanie podtoza — wykonanie warstwy
spadkowej lub wyréwnujacej, oczyszczenie
podtoza z wystajacych elementow.

- Wykonanie hydroizolacji — zgodnie z projektem,
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki
budowlanej.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej.

Q
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Wykonanie termoizolacji z ptyt Synthos XPS
PRIME — utoZenie ptyt bezposrednio na warstwie
rozdzielajacej z przesunieciem Y.

Wykonanie  warstwy rozdzielajacej -
bezposrednie utozenie dyfuzyjnej geowtdkniny
na ptytach Synthos XPS PRIME z zaktadem
20 cm.

Wykonanie warstwy drenazowej — w postaci
zwiru grubosci 30-50 mm frakcji 4/8 mm

lub  bezposrednie  utozenie  podkiadek
dystansowych.
Wykonanie warstwy rozdzielajacej-

geowtdknina jedli  stosowany jest system
z ptytami chodnikowymi.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej z ptyt
chodnikowych.
—— ptytka chodnikowa

— Zwir
geowtdknina

— SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70

H

Sl Sl Sl Sl NS Sl Sl S Sl
///////////////////////////////
(AR AP AP A AI IS “ ARSI AP AP AP AP AP AP AP AP AI AP
(AP AI AP AP AP AI IS 7, S S S
LSSl A AN Sl S

L— ptyta zelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

Stropodach odwrécony wykonczenie z ptyt chodnikowych
uktadanych na podtozu zwirowym - schemat
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Taras dachowy z wykorzystaniem ptyt
chodnikowych na podsypce zwirowej

W ponizszej tabeli przedstawiono  wartosci
catkowitego wspdtczynnika przenikania ciepta U_
oraz catkowitej opornosci cieplnej R..

PARAMETRY SYNTHOS XPS PRIME 30
CIEPLNE grubos¢ w mm
STROPODACHU 140 -
ODWROCONEGO 80 (100+40) (100+60)
Catkowity — N

opor ciepiny 269| 1317] [363] 431

stropodachu,

R, m? K/W

Catkowity

wspotczynnik
przenikania ciepta 0,37] 10,32| 10,28 0,23

stropodachu,
UCW/mZK — S

Do obliczen przyjeto:

R, =0,10 m’K/W, R, = 0,04 m’K/W
A, (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm;
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm Synthos XPS PRIME 30

Obramowaniem)oznaczono parametry niezgodne z wymaganiami

Rozporzadzenia ws. WT 2008.

Wyttuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.
oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos.

Grubos$¢ ptyty zelbetowej przyjeto 25 cm.

Ptyta chodnikowa - 50 mm

000000
©ceo000000
©00000000cc0000

Zalecenia wykonawcze - kolejnos¢ wykonania

- Przygotowanie podtoza - wykonanie warstwy
spadkowej lub wyrdéwnujacej, oczyszczenie
podtoza z wystajacych elementow.

- Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem,
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki
budowlanej.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej.

Wykonanie termoizolacji z ptyt Synthos XPS
PRIME - utozenie ptyt bezposrednio na warstwie
rozdzielajacej z przesunieciem Y.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej -
bezposrednie utozenie dyfuzyjnej geowtdkniny
na ptytach Synthos XPS PRIME .

- Wykonanie warstwy wykoriczeniowej z pfyt
chodnikowych na podktadkach dystansowych.

— plytka chodnikowa

— przektadka dystansowa
— geowtoknina

— SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70

LA NS S ///a///////////

H
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///////////////////
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— ptyta zelbetowa

polimerowo - bitumiczna

izolacja przeciwwodna

Stropodach odwrécony wykonczenie z ptyt chodnikowych
uktadanych na przekfadkach dystansowych - schemat

Taras dachowy z wykorzystaniem ptytek
gresowych

—— ptytki ceramiczne

—— wylewka cementowa

—— geowtdknina

— geowtdknina 5

— SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70

S S S SN AN S NSNS S S S S S S S S S S S S S S S

LSS S A S S

LSS Sl //// LSS Sl Sl ///

S S // ////// S Sl Sl S ///

LSS 7, LSS S .
Ao’ A SIAs NSl

L plyta zelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

Stropodach odwrécony wykonczenie
z ptytek ceramicznych - schemat

W ponizsze] tabeli przedstawiono  wartosci
catkowitego wspdiczynnika przenikania ciepta U_
oraz catkowitej opornosci cieplnej R..

PARAMETRY SYNTHOS XPS PRIME 30

CIEPLNE grubos¢ w mm

STROPODACHU 140 160
ODWROCONEGO 80 (100+40) (100+60)
Catkowity — N

opor cieplny 256| [304] 349 4,218

stropodachu,

R, m?K/W 5
Catkowity

wspotczynnik
przenikania ciepta 0,39] 10,331 10,29 0,24

stropodachu,
UCW/mZK — S

Do obliczen przyjeto:

R, =0,10 m*kK/W, R__ = 0,04 m*K/W
A, (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm;
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm Synthos XPS PRIME 30

Obramowaniemjoznaczono parametry niezgodne z wymaganiami

Rozporzadzenia ws. WT 2008.

Wyttuszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.
oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos.

Grubos¢ ptyty zelbetowej przyjeto 25 cm.

Wylewka cementowa--50 mm.

Plytki-gresowe = 10'mm

— awir Zalecenia wykonawcze - kolejnos¢ wykonania

Przygotowanie podtoza - wykonanie warstwy
spadkowej lub wyrdwnujacej, oczyszczenie
podfoza z wystajacych elementéw.

Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem,
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki
budowlanej.

Wykonanie warstwy rozdzielajacej.

Wykonanie termoizolacji z ptyt Synthos XPS
PRIME - utozenie ptyt bezposrednio na warstwie
rozdzielajacej z przesunieciem Y.

Wykonanie warstwy rozdzielajacej -
bezposrednie utozenie dyfuzyjnej geowtdkniny
na ptytach Synthos XPS z zaktadem 20 cm.

Wykonanie warstwy drenazowej =
w postaci zwiru grubosci 3-5 cm frakcji 4/8
mm lub bezposrednie utozenie podkiadek
dystansowych.

Wykonanie warstwy rozdzielajacej =
geowtdknina jesli stosowany jest system
z wylewka wykoniczong ptytkami gresowymi.

Wykonanie warstwy wylewki o grubosci min 50
mm.

Wykonanie warstwy ptytek gresowych.
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYC

Parking dachowy

Wykorzystanie  powierzchni  dachowych jako
parkingdw dachowych stato sie koniecznoscia,
ze wzgledu na coraz wiekszy deficyt miejsc do
parkowania. Stanowi tez najlepszy przyktad
wykorzystania  systemu dachu odwrdconego.
Ochrona  hydroizolacji, wysoka —wytrzymatosc¢
mechaniczna warstwy termoizolacji (zastosowanie
Synthos XPS PRIME 50 i 70), a takze doskonate
wiasciwosci  termoizolacyjne  pozwalajg  na
bezproblemowe uzytkowanie parkingu
i dostosowanie go do przewidywanego natezenia
ruchu.

Przy wykonywaniu parkingdéw dachowych zaleca
sie stosowanie spadkéw min. 2-2,5%. Istnieje kilka
mozliwosci wykorczenia nawierzchni:

- Parking dachowy z zastosowaniem plyty
zelbetowej wylewane).

- Parkingdachowyzwykorzystaniem nawierzchni
7 kostki betonowej.

Parking dachowy z zastosowaniem ptyty
zelbetowej wylewanej

—— plytazelbetowa

—— warstwa oddzielajaca

—— podsypka piaskowa

— geowtdknina

— SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70

S 7, 7, NSNS S Sl Sl
NS 7, LSS
S S 7, 7, NSNS S Sl Sl S S

A /| AP AP AN AP A AP A SI A ISP AD
S 7, NSNS Sl

/7, 7,

S v (AP AP AN AP RIS RIS I AP AP AIAD

S Sl LSS Sl Sl Sl
LSS NS
S S S S 7, S Sl Sl Sl S S S

S A, AP AP AP AP AP AP RIS I RIS AP AP AP AIAD

Sl S AN S

LSS S LSS

L— plyta zelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

Stropodach odwrécony z zastosowaniem
ptyty zelbetowej - schemat

PARAMETRY SYNTHOS XPS PRIME 30 \\
CIEPLNE grubos¢ w mm .

STROPODACHU

¢ 80 140 160
ODWROCONEGO (100+40) (100+60)
Catkowity —

Speidisly 266| 314] [359] 4,21 478
stropodachu,

R m? K/W

Catkowity

wspotczynnik
przenikania ciepta 0,38| [0,32] (0,28 0,24

stropodachu,
Uc W/m?2K — S

W tabeli przedstawiono wartosci catkowitego
wspotczynnika przenikania ciepta U_oraz catkowitej
opornosci cieplnej R..

Do obliczen przyjeto:

R, =0,10 m’K/W, R = 0,04 m’K/W
A, (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm;
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm Synthos XPS PRIME 30

ObramowaniemJoznaczono parametry niezgodne z wymaganiami

Rozporzadzenia ws. WT 2008.

Wytluszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.
Szarg kelumng|oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos.
Grubos¢ ptyty zelbetowej gérnej przyjeto 20 cm. Grubo$¢ ptyty
zelbetowej dolnej - 25 cm. Podsypka piaskowa - 40 mm.

Zalecenia wykonawcze - kolejnos¢ wykonania

- Przygotowanie podtoza — wykonanie warstwy
spadkowej lub wyréwnujacej, oczyszczenie
podtoza z wystajacych elementow.

- Wykonanie hydroizolacji — zgodnie z projektem,
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki
budowlanej.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej.

- Wykonanie termoizolacji z ptyt Synthos XPS
PRIME — utozenie ptyt bezposrednio na warstwie
rozdzielajacej z przesunieciem Y.

- Wykonanie  warstwy rozdzielajacej -
bezposrednie utozenie dyfuzyjnej geowtdkniny
na ptytach Synthos XPS PRIME.

- Wykonanie warstwy podbudowy - z kruszywa
tamanego o grubosci 3-4 cm i frakcji 4/8 mm.

- Wykonanie ptyty zelbetowe].

Taras dachowy z wykorzystaniem
nawierzchni z kostki betonowej

W ponizszej tabeli przedstawiono  wartosci
catkowitego wspdiczynnika przenikania ciepta U_
oraz catkowitej opornosci cieplnej R..

PARAMETRY SYNTHOS XPS PRIME 30
CIEPLNE grubos¢ w mm
STROPODACHU

)Y 140 160
ODWROCONEGO 80 100 120 (100+40) (100+60)
Catkowity —
opor cieplny 264 1312] |358] 4,26 483
stropodachu,
R, m”K/W
Catkowity

wspotczynnik
przenikania ciepta 0,38 10,32 0,28 0,23

stropodachu,
Uc W/m2K — S

Do obliczen przyjeto:

R, =0,10 m*kK/W, R_ = 0,04 m*K/W
A, (W/mK) = 0,033 dla gr. 40; 0,034 dla gr. 60mm; 0,036 dla gr. 80mm;
0,037 dla gr. 100mm; 0,038 dla gr. 120mm Synthos XPS PRIME 30

Obramowaniemjoznaczono parametry niezgodne z wymaganiami

Rozporzadzenia ws. WT 2008.

Wytluszczenie oznacza parametr zgodny ze standardem krajowym.
Szarg kelumng oznaczono parametry rekomendowane przez Synthos.
Grubos¢ ptyty zelbetowej przyjeto 25 cm. Podsypka piaskowa - 50 mm.

Zalecenia wykonawcze - kolejnos¢ wykonania

- Przygotowanie podtoza - wykonanie warstwy
spadkowej lub wyréwnujacej, oczyszczenie
podtoza z wystajacych elementow.

- Wykonanie hydroizolacji - zgodnie z projektem,
zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki
budowlanej.

- Wykonanie warstwy rozdzielajacej.

- Wykonanie termoizolacji z ptyt Synthos XPS
PRIME - utozenie ptyt bezposrednio na warstwie
rozdzielajacej z przesunieciem Y.

Wykonanie warstwy

00000 ¢000000ccc0000:0000
L]

rozdzielajacej =

bezposrednie utozenie dyfuzyjnej geowtdkniny
na ptytach Synthos XPS PRIME z zaktadem 20

cam.

Wykonanie warstwy podbudowy - piaskowo-
cementowej lub zageszczonego mechanicznie
piasku frakcji 2/4 - 4/8 o grubosci 50 mm.

Wykonanie warstwy wykoniczeniowej z kostki

brukowe].
—— kostka brukowa
—— podsypka cem.-piaskowa 1:4
—— warstwa oddzielajaca
—— podsypka piaskowa
— geowloknina
— SYNTHOS XPS PRIME 30, 50, 70
A2 VA Vo 1 Vol /o o ) 7

H
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S

L plyta zelbetowa

polimerowo - bitumiczna
izolacja przeciwwodna

Stropodach odwrécony wykonczenie z kostki brukowej,

kamiennych ptyt tarasowych - schemat
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W 2008 roku firma Synthos S.A. rozpoczeta
produkcje nowego wyrobu na bazie polistyrenu
ekstrudowanego — Synthos XPS.

Dzieki zamknietokomorkowej budowie
wewnetrznej produkt ten wykazuje szereg
unikalnych cech bardzo przydatnych
w budownictwie.

Synthos XPS PRIME jest jednorodnym materiatem
budowlanym o gtadkiej powierzchni oraz
strukturze skfadajacej sie z matych zamknietych
komorek. Z uwagi na swojg budowe jest
produktem idealnym do réznorakich zastosowan
termoizolacyjnych. Charakteryzuje sie bardzo
dobra izolacyjnoscig termiczng, odpornoscia na
dziatanie wilgoci oraz wysoka wytrzymatoscig na
$ciskanie.

Dzieki wykwalifikowanej kadrze technicznej oraz
najnowoczesniejszej linii produkcyjnej, jestesmy
w stanie zaproponowac Panstwu  produkt
najwyzszej jakosci, w  szerokim  przekroju
asortymentowym.

Synthos  XPS  PRIME  jest  materiatem
termoizolacyjnym, uformowanym w postac
ptyty w procesie bezposredniego spieniania
i wyttaczania (ekstruzji). Ptyty charakteryzuja
sie specyficzng, zamknietokomorkowa

strukturg pianki o} niskiej gestosci
i gtadka powierzchnia.

EKSTRUDOWANY

Polski  rynek oferuje bogaty asortyment
produktow izolacyjnych, ktére zaspokajaja
potrzeby klientéw w zakresie izolacji odpornej
na ciepto, zimno, ogiert i dzwiek. Podstawowg
grupa produktéow spetniajacych te wymagania
s ptyty z polistyrenu  ekstrudowanego
Synthos XPS PRIME przeznaczone do izolacji
termicznej. Prawidtowo wykonana warstwa
izolacji  stropodachu pfaskiego zapobiega
kondensacji pary wodnej, ttumi hatas, tworzy
warstwe ochronng - klasyfikowang jako
NRO (nierozprzestrzeniajgcg ognia). Ukfad
warstw  stropodachu  pfaskiego to system
wspotpracujacych ze sobg réznych materiatow.
Wiasciwie wykonane pokrycie stropodachu
pfaskiego chroni latem przed nagrzaniem a zimg
przed chtodem.

gbcon

................

Wiasciwosci

Zakonczenie
krawedzi

Powierzchnia

Format *
Reakcja na ogien

Sredni osiggany
wspotczynnik
przewodzenia

ciepta (10°C) A **
d,=20mm
d,=30mm
d,=40mm
d,=50mm
d,=60mm
d,=80mm

d, =100mm
d,=120mm

Sredni osiggany
opor cieplny R, **

d,=20mm
d,=30mm
d,=40mm
d,=50mm
d,=60mm
d,=80mm
d,=100mm
d,=120mm
Naprezenie

$ciskajace przy
10% odksztatceniu
wzglednym
Srednia osiggana
nasigkliwos¢ woda
przy dtugotrwatym
zanurzeniu **

Zakres temperatur
stosowania

Grubos¢ ptyty

XPS PRIME

Jednostka
25

gfadka /
karbowana
mm 1250 x 600
euro klasa E
0,035
W/(m-K) -
0,50
(m2K)/W -
kPa >250
% <0,70
°C -60/+75
mm 20

* zamowienia specjalne do dtugosci 3000 mm.

** drednia wartos¢ osiggana w produkgji Synthos XPS PRIME w Synthos Dwory.

......

......
®ceeccne e0e00c00co o
ec00000csoccce e0c00ccoce

....... e0e00ccocee

XPS PRIME

30
P OID

gfadka /
karbowana

1250 x 600

E

0,031
0,032
0,033
0,033
0,035
0,037
0,038

0,90
1,15
1,45
1,75
2,20
2,60
3,05

>300

< 0,35

-60/+75

30, 40, 50, 60,
80, 100, 120

XPS PRIME

50

XPS PRIME

A

DD DD

gtadka

1250 x 600

E

0,033
0,035
0,035
0,036
0,037

1,15
1,35
1,65
2,15
2,60

>500

<0,30

-60/+75

40, 50, 60, 80,

100

gtadka

1250 x 600
E

0,033
0,035
0,035
0,036
0,037

1,15
1,35
1,65
2,15
2,60

>700

<0,30

-60 / +75

40, 50, 60, 80,
100

@ L-nazaktadke -




KONTAKT

Dziat Obstugi Klienta XPS

?%& ;
Tel: +48 33 847 37 30 "1* i
Fax: +48 33 847 21 40 »

*sun Region 3 -‘.k ~
Dziat Handlowy XPS ® noeoin ‘, >
Tel: +48 33 847 42 00 % .
Fax: +48 33 847 35 77 -4 el
xps@synthosgroup.com Reg:?:',.,. ~

Reg ion 1 l'lll.ﬂ‘lA.ﬁﬁll

48 607 65 00 63
>J<rps1@synthosgroup.com *}?f.{%hign 2 ® Losum
At -BRrs o
-’r_ ‘ oPOLE : =’
/
S -

«Region

Region 2
+48 665 33 16 03
xps2@synthosgroup.com 0 &

Region 3
+48 605 52 36 12
Xps3@synthosgroup.com

Region 4
+48 665 33 13 44
xps4@synthosgroup.com

www.synthosxps.com

synt hos (DYSTRYBUCJA h

chemical innovations

SYNTHOS S.A.

ul. Chemikow 1

32-600 Oswiecim

VAT EU PL5490002108
www.synthosgroup.com
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